Betono dangos defekty remontas
epoksidiniu mi§

1niu

Epoksidinis miginys

Epoksidinis gruntas

Darby atlikimo operacijos:

1. Betono dangos pavirsiaus pjovimas/frezavimas reikiamu gyliu
2. Atlieky pasalinimas, i§valymas

3. PavirSiaus gruntavimas epoksidiniu gruntu

4. Ertmés uzpildymas epoksidiniu miSiniu.

2-10mm
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Betono dangos sitliy defekty
remontas epoksidiniu miSiniu

s T
Ln
Epoksidinis gruntas ‘ 10-15mm  Epoksidinis misinys
— :
- <
S
L E
o
N
® 3
Tarpiklis BORNIT™ - PE @10 mm
Darby atlikimo operacijos:
1. Sitlés frezavimas diskine freza
2. Siiilés iSvalymas suspausto oro srove
3. Tarpiklio jkimsimas j sitle
4. PavirSiaus gruntavimas epoksidiniu gruntu
5. Siilés uzpildymas epoksidiniu miSiniu.
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Etapas Uzsakovas:

Zymuo: Lapas Lapy




